FICHA TECNICA

MARMOL ROJO LEVANTINA

Descripcion /

Roca caliza marmoérea de fondo rojo, compacta de grano fino,
en la que se aprecian algunas vetas cristalizadas de calcita
distribuidas irregularmente por su superficie.

Acabados /
Pulido, apomazado, satinado and envejecido.

Formatos /
Tabla, losa y plaqueta.

Aplicaciones /
Especialmente indicado para interiores, pavimento, aplacado,
escaleras, y en general para cualquier solucion arquitecténica.

Caracteristicas Método de ensayo Valor Declarado
Features Test Method Declared value
Denominacién petrografica _ Biomicrita
Petrographic denomination e Biomicrite
Densidad aparente (Kg/m3) %
Bulk density (Kg/m3) UNE=ENmd g
Porosidad abierta (%)
Open porosity (%) UNE-EN 1936 0.6
Absorcion de agua por presion atmosférica (%) _
Water absorption by atmospheric pressure [%] i 0t
Resistencia a la flexién bajo carga concentrada [MPa) i
Flexure resistance under concentrated load [MPa) YHE 122
Valor medio / Mean value 12,8
Desviacion estandar/ Standard deviation 3.7
Valor minimo esperado / Low expected value 6,2
Resistencia después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) 5
Flexural strenght after 48 cycles frost-taw (%) UNE-FNaZ37:02 *
Resistencia a la abrasién [mm] UNE-EN 1341 19
Abrasion resistance (mm) Anexo C/ Annex C

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance UNE-EN 14231:04

Acabado superficial bruto [SRV] / Rough surface finish [SRV) 79
Resistencia al choque térmico [% pérdida de la masa)

Thermal shock resistance (% weight loss) UNE-EN 14066 0,03

Reaccidn al fuego Decisién Comi;ipn Clase A,

Fire reaction Committee decision Class A,
96/603/EC

*Disponible declaracién de conformidad / EC declaration of conformity avaiable C €
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